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Изложены материалы по вопросу состояния произ-

водства козьего пуха-кашмира,  пути и методы его уве-
личения в Кыргызстане. Дается краткая характеристика 
тонкого пуха-кашмира и его спрос на мировом рынке, а 
также краткое изложение материала и методики иссле-
дований. Излагаются материалы по изучению разных 
генотипов коз, от которых получают пух-кашмир, приво-
дятся данные лабораторных исследований образцов 
местных кыргызских, улучшенных, оренбургских, мон-
гольских кашмирского типа, помесных и кыргызских пу-
ховых коз. Также приводятся данные по качеству чесано-
го пуха и реализационной стоимости кашмирского пуха, 
производство которого приносит доходы хозяйствам и 
населению.  

Keywords: Kyrgyz Cashmere goats, local and different 
genotypes of Cashmere goats, thin cashmere, quality indi-
ces, breeding, selective breeding, desirable type, profit on 
the sale. 

 
This paper discusses the state of cashmere production 

and the ways and methods of its increase in Kyrgyzstan. 
Thin cashmere and its demand in the world market are de-
scribed. A brief summary of the research material and meth-
ods is given. The research findings on different genotypes of 
goats that produce cashmere are discussed: the laboratory 
data on the samples of local Kyrgyz goats, improved goats, 
Orenburg goats, Mongolian goats of cashmere type, cross-
bred and Kyrgyz goats. The paper also presents the data on 
the quality of combed down hair and the market value of 
Cashmere since its production generates income to the 
farms and the population. 
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Введение 
Козий пух является одним из тонких видов 

шерстного волокна и благодаря ряду качеств ис-
пользуется для выработки вязаных, трикотажных 
изделий и тонких тканей. На мировым рынке 
большим спросом пользуется тонкий пух-кашмир. 
В Кыргызстане поголовье коз насчитывает более 
800 тыс. гол. Козий пух получают путем вычесы-
вания коз кыргызской пуховой породы, помесных, 

улучшенных и местных грубошерстных коз. Цель 
работы – определить состояние производства 
пухового сырья, определить пути и методы уве-
личения количества тонкого пуха-кашмира и 
улучшить его качества. 

 
Материалы и методы исследований 

Материалом исследований служили козы кыр-
гызской пуховой породы и другие генотипы коз, от 
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которых получают пух, образцы половозрастных 
групп коз, материалы по характеристике пуха раз-
ных регионов. Использовались общепринятые 
методы изучения качественных параметров 
шерстного покрова и пуха. При исследованиях 
использовались лабораторное оборудование и 
Новозеландский аппарат OFDA-2000. Цифровые 
данные обрабатывались математическими мето-
дами по Н.А. Плохинскому [1] и Е.К. Меркурьевой 
[2] с использованием вычислительной техники. 

 
Результаты исследований 

Под кашмиром понимают тонкий нежный пух 
руна кашмирской козы, которой может быть ис-
пользован для дальнейшей переработки высоко-
качественных текстильных товаров. 

Традиционными ареалами распространения 
кашмирских коз являются северо-китайские и 
монгольские высокогорные плато на высоте 3000-
4000 м вокруг степи Гааби, где в зимний долгий 
период наблюдается сильный холод. Кроме того, 
кашмир хорошего качества на Тибете, в Иране, 
Афганистане [3]. В разных странах имеется ряд 
стандартов на пух-кашмир. Средняя тонина – 
диаметр волокон: Китай-Монголия 13,5-16,5 мкм, 
Иран-Афганистан 17,0-19,0 мкм, скрещенные 
кашмир (кашгора) – 19,0-23,0 мкм. Коэффициент 
вариации неравномерности волокон по тонине 
(CV) – не более 20%. Средняя длина волокон от 
21 до 40 мм, колебания от 10 до 90 мм. Более 
длинный пух ценится дороже. 

В различных районах Кыргызстана издавна 
разводили аборигенную кыргызскую козу.  
Н.Н. Медведев [4] считает, что кыргызские козы 
имеют происхождение. Ю.А. Горошенко [5] указы-
вает, что козы Киргизии, Казахстана и Таджики-
стана, а также монгольские составляют группу 
смешанного гибридного происхождения. В.К. Бой-
ков относит кыргызскую козу к подгруппе пушных 
коз Центральной Азии. Следовательно, абориген-
ные кыргызские козы представляют местное от-
родье азиатской пуховой козы. По данным  
Е.В. Эйдригевича [6], шерсть кыргызских коз не-
однородная и состоит из длинной грубой шерсти и 
короткого тонкого пуха. В шерсти содержится в 
среднем (по массе) 24% пуха и 76% ости. Тонина 
пуха 15,6 мкм, ости – 76,2 мкм, длина пуха 5 см, 
ости – 11 см. По основным параметрам пух кыр-
гызских коз соответствует пуху «кашмир». При 
однократной ческе у коз южных районов начесы-
вали в среднем 0,166 кг пуха (с колебаниями от 
0,05 до 0,23 кг). 

Однако невысокая пуховая продуктивность 
местных кыргызских коз не отвечала требованиям 
хозяйств, а пухово-вязальные предприятия ис-
пользовали более длинный пух с тониной  
18-20 мкм. Поэтому проводилось скрещивание 
местных кыргызских коз с придонской породой. В 
результате была выведена кыргызская пуховая 
порода коз с начесом пуха 300-400 г, длиной  
7-9 см и тониной 17-20 мкм. Козы кыргызской пу-
ховой породы получили широкое распростране-
ние в Аксыйскм, Алабукинском и Токтогульском 
районах Джалал-Абадской области, в Баткенском 
районе Баткенской области, где были организо-
ваны крупные совхозы и колхозы фермы, а также 
завозились в Узгенский, Нарынский и другие рай-
оны республики. 

В дальнейшем после реформирования совхо-
зов и колхозов поголовье кыргызских пуховых коз 
сократилось и начали использоваться неплемен-
ные помесные козлы, особенно в частных фер-
мерских хозяйствах. 

В связи с увеличением спроса на мировом 
рынке на тонкий пух-кашмир в рамках пилотного 
проекта ГТЦ в республику в 2002-2003 гг. были 
завезены козлы оренбургской пуховой породы из 
Российской Федерации, козлы-производители 
козоматки кашмирского типа – из Монголии. Заве-
зенный племенной материал использовался в 
ряде районов республики для улучшения каче-
ства пуха у кыргызских пуховых, помесных и 
местных грубошерстных коз [7, 10]. 

В районах, где началось использование при 
скрещивании монгольских кашмирского типа коз-
лов-производителей, в ряде фермерских хозяйств 
у местных кыргызских и улучшенных коз были 
взяты и исследованы образцы шерсти покрова 
(табл. 1). 

Из данных, приведенных в таблице 1, следует, 
что содержание (по массе) пуховых волокон со-
ставляет у местных коз Алайского района 37,1%, 
Араванского – 44,9%, улучшенных коз Баткенско-
го района – 57,5%, длина пуховых волокон – со-
ответственно, 3,1; 4,3 и 4,9 см. Тонина пуховых 
волокон у коз Алайскоо района – 16,8 мкм, Ара-
ванского района – 16,5, улучшенных местных Бат-
кенского района – 18,6 мкм. 

Козлы-производители монгольской породы (М) 
использовались в частных фермерских хозяй-
ствах для вводного скрещивания с козами кыр-
гызской пуховой породы (КП) с целью улучшения 
качества пуха, в частности в Алайском районе. 
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Таблица 1 
Результаты исследования образцов шерстного покрова местных и улучшенных кыргызских коз 

 

Наименование 
р-нов 

Породность 
коз 

Показатели 
содержание, % длина, см тонина, мкм 
пух ость пух ость пух ость 

Алайский местные кыргызские 37,1 62,9 3,1 6,8 16,1 43,2 
Араванский местные кыргызские 44,9 55,1 4,3 7,3 16,5 40,6 
Баткенский улучшенные 57,5 42,5 4,9 8,2 18,6 33,9 

 
С целью изучения результатов скрещивания 

козлов монгольской породы с козами кыргызской 
пуховой породы у помесных козликов и козочек 
кыргызских пуховых коз были исследованы об-
разцы шерстного покрова (табл. 2). 

Приведенные в таблице 2 данные показывают, 
что у помесей 1-го поколения длина пуха состав-
ляет 4,5-3,4 см, тонина – 164-16,3 мкм. 

Проведенные лабораторные исследования 
образцов шерстного покрова козлов-
производителей и монгольской породы показали, 
что у козлов-производителей в возрасте 1 года 
тонина (диаметр) пуховых волокон составляет 
13,9±0,25 мкм с колебаниями в пределах 13,4-
14,4 мкм, маток в возрасте 1-2 лет – в среднем 
14,8±0,27 мкм с колебаниями от 14,0 до 15,4 мкм. 
Коэффициент вариации по тонине волокон пуха 
(CV) равен в среднем 18,3 и 18,4%. Эти показате-
ли соответствуют требованиям на пух «кашмир». 

Наибольшее по численности стадо кыргызских 
пуховых коз содержит госплемзавод «Тегирмен-
Баши» Баткенской области. С целью изучения 

изменений качества производимого пуха перио-
дически проводятся лабораторные исследования 
образцов шерстного покрова животных разных 
половозрастных групп. 

По данным лабораторного анализа образцов 
шерстного покрова, проведенного в 2018 г., со-
держание пуха (по массе) составило в среднем у 
козлов-производителей 66,8%, козоматок – 67,4, у 
годовалых козочек – 74,1%. Длина пуховых воло-
кон составляет в среднем: у козлов-
производителей – 7,2 см, козоматок – 7,1, у козо-
чек – 6,2 см. 

Данные исследований тонины (диаметра) пу-
ховых волокон на аппарате OFDA- 2000 приведе-
ны в таблице 3. 

Приведенные в таблице 3 данные показывают, 
что тонина (диаметр) пуха составляет в среднем: 
у козлов-производителей – 17,5±0,74 мкм, маток – 
16,2±0,67, у годовалых козочек – 16,8±0,57 мкм. У 
отдельных особей пух более грубый. Пух относи-
тельно уравнен по тонине, кооэффициент вариа-
ции в пределах 20,6-22,3%. 

Таблица 2 
Качественные показатели исследованных образцов шерстного покрова разных генотипов коз 

 

Группы коз Породность n 
Длина пуха, см Тонина пуха, мкм 

в среднем колебания в среднем колебания 

Козлики годовалые М х КП F1 2 4,5 3,4-4,9 16,4 15,2-18,5 

Козочки годовалые М х КП F1 18 3,4 3,1-5,8 16,3 14,6-17,9 

Козоматки КП 17 5,3 2,9-6,5 17,5 15,0-20,1 
 

Таблица 3 
Характеристика тонины пуха у кыргызских пуховых коз  

разных половозрастных групп ГПЗ «Тегирмен-Баши» за 2018 г. 
  

Группы коз n М±м, мкм G CV. % Min-maх, мкм 

Козлы-производители 5 17,5±0,74 38 21,4 15,5-20,6 

Козоматки 5 16,2±0,67 3,4 20,9 14,8-17,3 

Козочки годовалые 4 16,8±0,37 3,0 22,3 15,3-18,8 
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Козлы-производители оренбургской пуховой 
породы в Аксыйском и Алабукинском районах 
Джалал-Абадской области, Кеминском районе 
Чуйской области, в Кочкорском районе Нарынской 
области и в Таласском районе использовались 
при вводном скрещивании на фермах по разведе-
нию кыргызских пуховых коз. На ферме коопера-
тива «Куттубай» Кеминского района были получе-
ны оренбург х кыргызские пуховые помеси I и  
II поколений, удельный вес которых в маточном 
стаде составляла около 40%. Часть помесных 
козликов была реализована частным хозяйствам 
района для улучшения помесных коз. Путем ла-
бораторного анализа было установлено, что у 
годовалых козочек помесей I поколения длина 
пуха составляла 5,0 см, тонина – 18,0±0,32 мкм, у 
помесей II поколения – соответственно, 5,6 см и 
16,1±0,19 мкм, а величина коэффициента вариа-
ции по тонине пуховых волокон равна 19,7-18,5%. 

В Алайском районе кашмирского типа мон-
гольской породы козлы-производители использо-
вались при скрещивании с местными и улучшен-
ными кыргызскими козами на ферме подсобного 
хозяйства ПМК (около 300 голов) и в индивиду-
альных хозяйствах населения. 

По данным бизнес-фасилитатора программы 
«Бай-Алай» Койчуманова М. в 2013-2016 гг. про-
водился сбор пуха в 24 айылах Алайского и Чон-
Алайского районов при участии 482 частных фер-
меров, которым был вычесан пух у 39454 гол. в 
количестве 4365 кг, или в среднем по 151 г на  
1 гол. Пуховое сырье через коллекторов и по-
средников поставлялось в КНР. Общий доход от 
продажи пуха за 2013-2016 гг. составил  
5674500 сом, или 82239 долларов США. Сортовой 
состав пухового сырья по Алайскому району был 
лучше. Реализационная цена пуха по оценке Ош-
ского учебного центра составила: I сорта –  
1700 сом, II – 1400, III – 800 сом за 1 кг. В лабора-
тоии Монгольского научно-технического универ-
ситета было исследовано 417 образцов чесаного 
пуха местных и улучшенных кыргызских коз Алай-
ского и Чон-Алайского районов. По качеству 30% 
образцов получили высшую оценку, 40% – сред-
нюю и 30% – ниже средней. Тонина (диаметр) пу-
ха составила в среднем 15,3±2,99 мкм, с колеба-
нием от 7 до 27 мкм. Коэффициент вариации во-
локон пуха по тонине (CV) – в среднем 19,7%. 

В Нарынской области также проводились сбор, 
очистка и реализация козьего пуха разных гено-
типов коз. Тонина пуха исследованного на аппа-
рате OFDA-2000 составляет в среднем  

16,0-16,5 мкм, а коэффициент вариации волокон 
по тонине – 20-22%. 

 
Обсуждение результатов 

В последние годы на мировом рынке предъяв-
ляется большой спрос на тонкий пух – кашмир. К 
числу стран, производящих пух-кашмир, относит-
ся Кыргызстан, где козоводство издавна является 
традиционной отраслью животноводства. На 
большей части территории республики издавна 
разводили аборигенную кыргызскую козу, пред-
ставляющую местное отродье азиатской пуховой 
козы. По тонине и длине волокон пух этих коз со-
ответствует пуху-кашмир. Это подтверждают дан-
ные исследований образцов местных коз Алай-
ского, Араванского районов [8, 9]. 

Большое значение в увеличении производства 
пуха «кашмир» имело создание новых типов по-
месных пуховых коз и выведение новой кыргыз-
ской пуховой породы коз, пух которых использо-
вался на пуховязальных предприятиях Россий-
ской Федерации. Начиная с 90-годов двадцатого 
столетия, пух кыргызских пуховых коз служит сы-
рьем для производства тонкопуховых изделий в 
КНР и других страх. 

Лабораторные исследования пуха показали, 
что у значительной части кыргызских пуховых коз, 
особенно у годовалого молодняка, по тонине пу-
ховых волокон и коэффициенту вариации отве-
чают требованиям на пух «кашмир». 

Немаловажное значение в увеличении поголо-
вья помесных коз с тонким пухом имели завоз и 
использование в вводном скрещивании козлов 
оренбургской пуховой породы из РФ, козлов и ма-
ток кашмирского типа из Монголии. Это меропри-
ятие проводилось для улучшения качества пуха у 
кыргызских пуховых, местных и улучшенных коз в 
ряде районов республики. Приведенные исследо-
вания показали, что пух у помесей I и II поколений 
на улучшенных от вводного скрещивания с орен-
бургской и особенно с монгольской породой пре-
имущественно соответствует параметрам на пух-
кашмир. 

Выводы 
Результаты исследований показывают, что за 

последние 15-20 лет, в ряде регионов Кыргызста-
на достигнуто увеличение производства тонкого 
пуха-кашмира, имеющего большой спрос на ми-
ровом рынке. Значительная часть пухового сырья 
реализуется в КНР. Производство и реализация 
тонкого пуха-кашмир обеспечивают увеличение 
доходов хозяйств разных форм собственности и 
повышают трудовую занятость населения. 
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ МАРАЛУХ  
НА МАРАЛОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
EVALUATION OF THE SYSTEMS OF MARAL DOE NUTRITION  

ON MARAL FARMS OF THE REPUBLIC OF ALTAI AND THE ALTAI REGION 
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